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akurit ZRP-it. 
Zementrenovierungsputz

Naturweisser, mineralischer Renovierungsputz auf 
Kalk-Zementbasis
Leichtputzmörtel LW CS II gemäss EN 998-1
• Auftragsdicke 5 - 30 mm auf mineralischen Unter-

gründen
• haftvergütet, keine Haftbrücke auf Beton und trag-

fähigem Farbanstrich erforderlich
• mit beschleunigtem (verkürztem) Erhär-

tungsverlauf

Anwendungen
• als Grundputz
• für häusliche Feuchträume geeignet
• geeignet für Wandplatten ≤ 1600 cm²
• für innen und aussen

Eigenschaften
• Farbton: naturweiss
• mineralisch
• sehr gutes Haftvermögen
• spannungsarmer Erhärtungsverlauf
• sehr gutes Standvermögen
• Halbierung der üblichen Standzeit auf 1/2 Tag pro mm Putz-

dicke

Zusammensetzung
• Weisszement gemäss DIN EN 197-1 
• Weisskalkhydrat gemäss EN 459-1 
• abgestufte Gesteinskörnung gemäss EN 13139 
• Additive zur besseren Untergrundhaftung 
• Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- 

und Produkteigenschaften

Untergrund
Allgemein
• tragfähige Altputzflächen
• intakte, tragfähige Wand- oder Fassadenanstriche
• Mischmauerwerk
• wärmedämmendes Einsteinmauerwerk
• normales und schweres Mauerwerk
• Normalbeton
• nicht geeignet für gipshaltige Untergründe

Beschaffenheit / Prüfungen
• Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, trag- und saugfä-

hig, frei von haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und 
Sinterschichten sein.

• Die Tragfähigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen, 
muss sorgfältig geprüft werden (z. B. Abreissprobe oder Gitter-
schnitt durchführen).

• Die Restfeuchte wird mittels der Darr-Methode an Proben aus 
30 mm Tiefe bestimmt. Sie darf maximal 3 Massenprozent 
betragen.

Vorbereitung
• Nicht tragfähige Beschichtungen vollständig entfernen.
• Haftungsmindernde Schichten und Verunreinigungen, z. B. Sin-

terschichten, Bindemittelanreicherungen, lose Farbbeschich-
tungen, Kleberreste oder Staub, sorgfältig entfernen.

• Untergrund bei Bedarf mit akurit GTA Acrylat-Tiefengrund 
grundieren.



2

Technisches Merkblatt Stand: 11.01.2022
Sievert AG | Aspstrasse 44 | 8472 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH
Tel +41 52 235 38 00 | www.sievert.ch | info@sievert.ch

akurit ZRP-it. 
Zementrenovierungsputz

Verarbeitung
Temperatur
• Nicht verarbeiten und trocknen / abbinden lassen bei Luft-, 

Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu 
erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonnen-
einstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker 
Windeinwirkung.

Anmischen / Zubereiten / Aufbereiten
• Von Hand und mit marktüblichen Putzmaschinen verarbeitbar.
• Vor Arbeitsbeginn müssen Behälter, Putzmaschine und Schläu-

che gründlich gereinigt werden, da ansonsten das Abbindever-
halten negativ beeinflusst werden kann.

• Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungs-
fähige Konsistenz einstellen.

• Arbeitsunterbrechungen sind auf maximal 15 bis 20 Minuten zu 
begrenzen.

• Bei längeren Arbeitsunterbrechungen, Putzmaschine und Mör-
telschläuche reinigen.

• Beim händischen Anmischen die in den technischen Daten 
angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäss geben und 
Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwen-
den.

• Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollen-
frei anmischen, kurz ruhen lassen und anschliessend, ggf. bei 
weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz 
verarbeitungsgerecht einstellen.

• Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermi-
schen.

Auftragen / Verarbeiten / Montieren
• Material in 5 - 30 mm Schichtdicke auftragen.
• Anschliessend die frische Putzfläche mit geeignetem Werk-

zeug, z. B. einer Kartätsche, lot- und fluchtgerecht abziehen.
• Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen in zwei 

Arbeitsgängen zweischichtig nass in nass arbeiten.
• Auf Mischmauerwerken oder bei stark wechselnden Putzdi-

cken oder Putzdicken > 30 mm mehrlagig arbeiten.
• Die jeweils letzte Lage nach ausreichender Oberflächenfestig-

keit mit geeignetem Werkzeug, z. B. Gitterrabott, vollflächig 
gründlich aufrauen.

• Bei mehrlagiger Arbeitsweise Zwischenstandzeiten von min-
destens 1/2 Tag pro mm Putzdicke einhalten.

Verarbeitbare Zeit
• ca. 20 Minuten bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
• Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem 

Wasser verdünnt, aufgemischt und weiter verarbeitet werden.

Trocknung / Erhärtung
• Bei Verwendung eines AKURIT mineralischen Deckputzes kann 

die übliche Standzeit des Grundputzes von 1 Tag pro mm auf 
1/2 Tag pro mm Gesamtputzdicke verkürzt werden.

• Zur Vermeidung eines zu schnellen Wasserentzuges bei hohen 
Temperaturen sollte die Putzfläche mindestens 3 Tage feucht 
gehalten werden.

• Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Schlagregen, 
Frost, starke Sonnen- und/oder Windeinwirkung) sind geeigne-
te Schutzmassnahmen, insbesondere für frisch beschichtete 
Flächen zu treffen.

• Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern, 
hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhärtung.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit
• Als Deckputze können alle mineralischen Edelputze und 

organisch gebundenen Putze, wie Silikat-, Silikonharz- oder Dis-
persionsputze aufgebracht werden.

• Abhängig von der nachfolgenden Beschichtung können zusätz-
liche Massnahmen zur Untergrundvorbereitung erforderlich 
sein.

• Im Innenbereich sollte ein geeigneter Anstrich aufgebracht 
werden.

Werkzeugreinigung
• Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Hinweise
• Bei erstmaligem Einsatz des Produkts bitte Beratungsservice 

anfordern.
• Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke 

usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser 
abwaschen.

• Angrenzende Bauteile sind von der Putzfläche zu trennen.
• Eine eventuell vorhandene Sinterhaut auf der Oberfläche ist vor 

dem Auftragen weiterer Schichten zu entfernen.
• Für eine lot- und fluchtgerechte Eck- und Anschlussgestaltung 

für den jeweiligen Einsatzbereich geeignete Putzprofile ver-
wenden. Bei der Auswahl von Putzträgern und -profilen bitte 
die EN 13658 sowie das Merkblatt «Merkblatt für Planung und 
Anwendung von metallischen Putzprofilen im Aussen- und 
Innenbereich», herausgegeben vom Europäischen Fachverband 
der Putzprofilhersteller, beachten.

Lieferform
• 25 kg/Sack 
• lose im Silo
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Lagerung
• Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.
• Im verschlossenen Originalgebinde maximal 3 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit
• Verbrauch: ca. 5 kg/m² pro 5 mm Putzdicke
• Ergiebigkeit: ca. 25 l Nassmörtel pro 25-kg-Sack

Technische Daten

Produkttyp Leichtputzmörtel LW

Kategorie CS II

Wasserbedarf ca. 9,5 l/Sack

Festmörtelrohdichte ca. 1,05 kg/dm³

Druckfestigkeit 1,5 - 5 N/mm²

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm²

Kapillare Wasseraufnahme Wc2 gemäss EN 998-1

Wasserdampfdurchlässig-
keit μ

5/20 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für 
P=50%

≤ 0,39 W/(mK) (Tabellenwert EN 
1745)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen 
nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abwei-
chungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Sicherheit
• Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Des-

halb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich 
mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen 
Arzt aufsuchen.

• Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.akurit.
ch.

Entsorgung
• Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.
• Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Allgemeine Hinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die 
Inhalte dieses Technischen Merkblattes sind ausschliesslich für die Anwendung des 
Produktes in der Schweiz gültig. Es gelten die allgemeinen Merkblätter des Schweize-
rischen Maler- und Gipserverbandes SMGV und die Empfehlung SIA V 242/1 Verputz 
und Gipserarbeiten sowie das vorliegende Merkblatt. Sollten sich im konkreten An-
wendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Fachbe-
rater oder an unser Vertriebsbüro in Ober-Ohringen (Seuzach). Durch die Verwendung 
natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankun-
gen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und 
Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhn-
lichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den An-
wender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehe-
nen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird 
im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen 
ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Wei-
terentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die 
gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu 
beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben 
ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.


